Zdroj elektront

Jako zdroj elektron( je nejcastéji pouzit wolframovy dratek, ktery po ohrati na teplotu cca
2800 K zacind emitovat elektrony. Elektrony, které jsou soucasti wolframu, ziskavaji takovou energii,
Ze prekonaji pritazlivé sily vazici je k jadrdim wolframu (resp. ziskaji energii, ktera je vétsi nez
vystupni prace elektronu z povrchu wolframu) a opoustéji kov. Mezi katodou (wolframovy dratek)
a anodou, kterd ve zdroji elektronli uvolnéné elektrony jiz urychluje, je viozen Wehneltlv valec
formujici svazek elektronl. Dllezitym mistem zdroje elektrond je tzv. krizisté, které Ize chapat jako
skute¢ny zdroj elektrond (viz obr. 195).

Elektrony opoustéji povrch kovu s rliznou energii, a proto maji i rlizné rychlosti (co se sméru
i velikosti tyCe). Navic maji tendenci se od sebe odpuzovat - maji navzajem shodné elektrické
naboje. Proto je nutné jejich pohyb jesté pred opusténim zdroje uréitym zplsobem ,korigovat®”,
aby se dale v téle SEM pohybovaly tak, jak je zadano.
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Obr. 195

Konstrukce zdroje elektronl musi byt navrzena tak, aby bylo dosaZzeno kompromisu mezi na
prvni pohled vzajemné si odporujicimi pozadavky:

1. zdroj elektronl musi byt maly - tim bude zaru¢en minimalni primér svazku elektrond
a s timto svazkem se bude proto lépe pracovat v dalSich ¢astech aparatury;

2. velky pocet elektrond ve svazku, ktery zajisti i velky elektricky proud ve svazku;

3. stejna energie uvolnénych elektrond pro minimaini rozptyl energie ve svazku
a ziskani kvalitniho obrazu zkoumaného vzorku.

Kromé wolframového vldkna se pouziva lanthanhexaborid L=E , jehoz vystupni prace je ve
srovnani s wolframem nizsi, a proto emituje elektrony i pfi nizsi teploté, nez je emituje pravé
wolfram. K této elektrodé je nutné kvalitnéjsi vakuum, nez v pripadé wolframové elektrody.

Dalsi vylepseni elektrody Ize dosahnout riznymi vylepsenimi samotné wolframové katody:
vytvarovani do Gzkého Spickou zakonceného hrotu nebo vyuzitim rlznych primési, které snizuji
vystupni praci elektrond z povrchu daného materialu.
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