Divertor

Divertor je umistén ve spodni Casti vakuové nadoby (viz obr. 143). Divertor odebira teplo
a odpad vznikajici pfi flznich reakcich v plazmatu. Soucasné tim plazmat chrani pred kontaminaci
timto odpadem a brani tepelnému prehrati okolnich stén. Pohlcuje téZz neutrony vznikajici pfi
jadernych reakcich v plazmatu.
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Obr. 143

Divertor je tvofen 54 kazetami, z nichz kazda ma pevnou strukturu z nerezové oceli a tfi
zakladni komponety: vnitfni a vnéjsi vertikalni terc a kupoli. SouCasné kazda kazeta obsahuje velké
mnozstvi diagnostickych cidel kontrolujicich stav plazmatu. Tyto Udaje jsou vyhodnocovany a jsou
nastavovany takové parametry ¢innosti TOLKAMAKu, aby reakce probihaly za optimalnich podminek.

Vnitfni a vnéjsi vertikalni ter¢ jsou umistény v misté, kde se protinaji magnetické indukcni ¢ary.
Tedy v misté, kde jsou Casticemi ostfelovany nejintenzivnéji. Jakmile ¢astice narazi do terce, je
kinetickd energie této Castice preménéna na vnitfni energii ter¢e a poté odvadéna ve formé tepla
aktivnim vodnim chlazenim divertoru.

Teplo, které divertor dokaze absorbovat, je odhadovano na 10MW.-m™ az 20MW . m™. Na
vyrobu ochranného stinéni byl vybran wolfram, ktery ma ze vsech kov{ nejvyssi teplotu tani. Byl
nejen navrzen béhem vyvoje a planovani, ale také nasledné Uspésné otestovan.

Je planovano divertor béhem provozu ITERuU minimalné jednou vymeénit pomoci dalkové
ovladaného zafizeni.

Vzhledem k tomu, jaké tepelné zareni a vysoké teploty budou jednotlivé ¢asti divertoru snaset,


http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/1689-vakuova-nadoba
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/577-zmena-vnitrni-energie-tepelnou-vymenou
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/31-treti-newtonuv-zakon-zakon-akce-a-reakce
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/712-objev-neutronu
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/811-jaderne-reakce
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/286-magneticke-pole-vodice-s-proudem
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/897-system-castic
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/47-kineticka-energie
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/575-vnitrni-energie
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/648-tani
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/826-iter
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/537-elektromagneticke-zareni-latek
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/570-teplota-a-jeji-mereni

bylo nutné tyto Casti pred umisténim do ITERu otestovat. Test wolframu a jeho teploty tani byl
proveden v laboratofi JET ve Velké Britanii a v laboratofi WEST ve Francii. Stalost wolframu a jeho
minimalni vliv na vykon plazmatu byly pfi téchto experimentech potvrzeny.
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