Film

Kvalita soucasnych barevnych filmU je velmi vysokda a to i pres skutecnost, ze zakladni
chemicky princip je tentyz jako u filmu poprvé vyrobeného francouzskym vyndlezcem Josephem
Nicéphorem Niepcem (7. 3. 1765 - 5. 7. 1833) v roce 1826. Zkombinoval staré chemické a optické
postupy a ziskal pomoci kamery prvni negativni snimky.

Cernani AgCl ve slune¢nim svétle bylo v té dobé jiz znamo. Princip camery obscury znali jiz
kolem roku 900 isldamsti uenci a v 16. stoleti jej vylepsil Leonardo da Vinci.

Dlouhou dobu se mu ale nedafilo obrazky ustalit. To se povedlo pravé az v roce 1826, kdy osm
hodin exponoval obdélnikovou zinkovou desku o rozmérech 16,5 cm a 21 cm, ktera byla pokryta
vrstvou asfaltu citlivého na svétlo. Smola na osvétlenych mistech zbélala a vytvrdla, na
neexponovanych mistech ji Niepce smyl terpentynem.

Kazdy film (Cernobily film pro rentgenovani, barevny film v kinematografii, filmy pro amatérskou
fotografii) pracuje na podobném principu. Fotograficky film je sloZzen z nékolika vrstev polozenych na
sobé. Hlavni soucasti je fotograficka emulze, skladajici se z jedné nebo vice vrstev sloucenin
citlivych na svétlo.

Uz od pocatku vyvoje filmu a fotografovani se zacal pouzivat jako standardni velikost filmového
policka format 35 mm. Sitka filmu je tedy v&etné perforace, kterd je po obou stranach filmu, rovna
35 mm.
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